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1 Material 

a) Ferro nodular zincado a quente ou liga de alumínio silício

b) O material deverá ter acabamento lis

c) As buchas devem possuir rosca tipo BSP.

2 Identificação 

Deverá ser gravado no material de forma indelével a marca do fabricante.

3 Embalagem 

Sacos plásticos contendo 100 unidades.

Bucha para Eletrodo de PVC 
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Ferro nodular zincado a quente ou liga de alumínio silício; 

O material deverá ter acabamento liso e uniforme e isento de falhas; 

rosca tipo BSP. 

Deverá ser gravado no material de forma indelével a marca do fabricante.

Sacos plásticos contendo 100 unidades. 
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