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1 Material 

Borracha siliconada. 

2 Acabamento 

Deve possuir superfícies interna e externa lisas e uniformes, de forma que a espessura do tubo seja 
constante. 

3 Inspeção e ensaios de recebimento

a) Visual e dimensional; 

b) Tensão aplicada - 1000 V. 

4 Embalagem 

Rolos de 100 m. 

Tubo de Borracha de Silicone 
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